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 چکیده

لبه تک یکیاتصالات مکان یبو شروع آس یکیرفتار مکان یبررس یرا برا یدیجد یروش تئور یکرومکانیکحاضر با استفاده از روابط ما یقتحق

رفتار  ،یعنوان ورودبه یافو ال ینپواسون رز یبو ضر یو استحکام یکمنظور ابتدا با استفاده از خواص الاست ینبد .دهدیارائه م یتیکامپوز

تصال ا یهندس یو پارامترها چینییهخواص، لا ین. سپس با استفاده از اشودیم یسازمشخصه یتیکامپوز یهلاتک یکالاست یکیمکان

و با استفاده  تمرکز تنش یبضر یفبا تعر ین. همچنشودیاتصال محاسبه م یشده، سفتفنر اصلاح-لبه و با استفاده از مدل جرمتک یکیمکان

ا استفاده . مدل فوق بشودیمحاسبه م یتیلبه کامپوزتک یکیاتصال مکان یببار شروع آس یتی،حداکثر تنش در مواد کامپوز یاراز مفهوم مع

اتصال را  یبو بار شروع تخر یکیلبه، رفتار مکاناتصال تک یهندس یو پارامترها چینییهلا یاف،و ال ینرز یو استحکام یکاز خواص الاست

و   𝑠[45/0/45/90−] چینییهبا دو لا یتیلبه کامپوزکند. با استفاده از مدل فوق اتصالات تکیم بینییشخوب پ یاربس یبا دقت

[90/−452/45]𝑠 سهیقرار گرفتند. مقا یشفوق ساخته شده و تحت آزما چینییهبا دو لا یتیلبه کامپوزصالات تکشدند. ات مدلسازی 

 چینییهاتصال با لا یو برا %2.17اول  چینیلایهاتصال با  یمدل برا یکه حداکثر خطا دهدیفوق نشان م هاییشبا آزما یمدلساز یجنتا
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Abstract 
 

In the present research, using a micromechanical approach, a novel analytical method was developed to predict the 

stiffness and damage initiation load of single-lap composite joints. The elastic and strength properties of fiber and 

matrix were used to characterize the elastic and strength properties of unidirectional composites. Based on the layup 
and geometrical parameters of the single-lap joint and using a nonlinear spring-mass model, the stiffness of the joint 

was predicted. Then, by defining the stress concentration factor and using the maximum stress failure criteria, the 

damage initiation load of the single-lap composite joint was predicted with a good accuracy. This model was used 

to simulate the mechanical behavior of single-lap joints with layups [−45/0/45/90]𝑠  and [90/−452/45]𝑠 . 

Composite joints with these two layups were manufactured and tested. A comparison between the results of the 
model and experiments shows maximum errors of 2.17% and 3.91% for joints with these two layups, respectively. 

 
 

 مقدمه   -1

اعتماد بالا،  یتامکان باز و بسته شدن، قابل یلبه دل یکیاستفاده از اتصالات مکان

 یسهر مقاد یطیمح یطتر نسبت به شراکم یرپذیریو تاث یباربر یبالا یتظرف

با  ییتکامپوز یهادر اغلب سازه یبا. تقرباشدیمورد توجه م یبا اتصالات چسب

 یبررس نی. بنابراشودیاستفاده م یکیمختلف از اتصالات مکان یعکاربرد در صنا

زم و لا شامل سفتی و بار شروع آسیب آنها دسته از اتصالات ینا یکیرفتار مکان

را با سه  ییتلبه کامپوزتک یکیاتصالات مکان یکی. رفتار مکانباشدیم یضرور

 کرد.  یبررس توانیم یدو عد یلیتحل یشگاهی،روش آزما

، رفتار [1]در زمینه بررسی رفتار اتصالات چسبی، داریوشی و همکاران 

که با چسب به یکدیگر  های کامپوزیتیهای ساندویچی با رویهخمشی سازه

دل المان محدود مقایسه کردند. اند را آزمایش کرده و نتایج را ممتصل شده

بین لبه تنش اتصال چسبی تک ، توزیع[2]ای و شاهی محی الدین قمشه

ستفاده حرارتی با ا-ی را تحت گشتاور پیچشی و اثرات رطوبتیهای کامپوزیتلوله
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از روش عددی تربیع دیفرانسیل مورد بررسی قرار دادند. شاهرخی نسب و 

تاثیر ترکیب دو نوع چسب متفاوت یا یک نوع چسب را در دو دما  [3]همکاران 

 ورد بررسی قرارلبه برشی مدر اتصال چسبی تک و دو نرخ بارگذاری متفاوت

با استفاده  [4]داده و استحکام برشی آن را مقایسه کردند. حیدری و همکاران 

از مدل ناحیه چسبناک در نرم افزار المان محدود رشد آسیب را در اتصالات 

عوامل  [5]شاد و نصیری چسبی بال هواپیمای کامپوزیتی مدل کردند. خرمی

ان پرچی را با استفاده از مدل الم-ر بر استحکام اتصال ترکیبی چسبیتاثیرگذا

 محدود بررسی کردند. 

و  تیاسم یتی،کامپوز یکیاتصالات مکان یشگاهیآزما یبررس ینهزم در

 چینییهلا یلبه و دولبه را براتک یکی[ استحکام اتصال مکان6همکاران ]

کرده  یکربن بررس یافمتعامد  از جنس ال یافبا ال چینییهو لا یزوتروپیکاشبه

تر کم ه،یثانو خمش یراتتاث یلدللبه بهو مشاهده کردند که استحکام اتصال تک

 یتیامپوزک یکیاتصالات مکان یکیرفتار مکان یعدد بررسیاز اتصال دولبه است. 

 ارییبس یقاتتحق ینهزم یناز مقالات است. در ا یگریدسته د یقموضوع تحق

 عبادی رجلیاشاره کرد:  توانیم یرعنوان نمونه به موارد زه است که بهانجام شد

با استفاده از مدل المان محدود و دیدگاه آسیب پیشرونده،  [7]و مختاری 

به لبه را محاسجابجایی اتصالات تک-های بارمقادیر سفتی، استحکام و منحنی

 یبرفتار آس یبعدسهمدل المان محدود  یک[ با ارائه 8ژو و همکاران ] کردند.

 متفاوت هاییرا با درنظر گرفتن لق یتیکامپوز یچهلبه چندپاتصال تک

 کردند.  بینییشپ

و  یوانکام یتی،اتصالات کامپوز یکیرفتار مکان یتئور یسازمدل ینهزم در

د و مو یینها یخراب یب،شروع آس بینییشپ یبرا یتئور ی[ روش9لامبرت ]

 ید. براارائه دادن یزوتروپیکاشبه چینییهدولبه با لا یکیاتصالات مکان یخراب

 ای تجربییمهرا با استفاده از روابط ن یهتنش در هر لا یعمنظور، آنها توز ینا

اتصال، از  یرفتار خراب یینها به منظور تعمحاسبه کردند. آن یعدد یروشها

استفاده  یو فشار یکشش ی[ تحت بارگذار10فاصله مشخصه چانگ و اسکات ]

فنر تات و روزنفلد -[ با گسترش مدل جرم11و همکاران ] یکارتکردند. مک

 کییبار اتصالات مکان یعتوز یرو یلق یرتاث یینتع یبرا یتئور ی[، روش12]

 ارائه دادند.  یتیلبه و دولبه کامپوزتک

. شودیم یسازجرم و فنر مدل یلهوسبه هایهو چندلا یچدر مدل آنها، پ

استفاده کردند.  یبعدمدل از المان محدود سه آزمایییراست یاها برآن

گشتاور  یرتاث تندرنظر گرف ی[ مدل جرم و فنر را برا13] یو گر یکارتمک

مدل از المان محدود  آزمایییراست یو اصطکاک گسترش دادند و برا باریشپ

 استفاده کردند.  یشگاهیآزما یجو نتا یبعدسه

رفتار  یرتاث ی[ به بررس14و همکاران ] یطاهر ی،روند مطالعات یندر ادامه ا

 یتیزکامپو یچهلبه چندپتک یکیبار اتصال مکان یعتوز یرو یماد یرخطیغ

هان -یتسا یبرش یرخطیفنر و رابطه غ-ها با استفاده از مدل جرمپرداختند. آن

 یراب یکرنش برش-تنش یرخطی[، نشان دادند با درنظر گرفتن رفتار غ15]

 یهفنر اول-از مدل جرم یقتردق %4با حدود  یپاسخ یچ،لبه با چندپاتصالات تک

  .شودیحاصل م یکروپیزوتاشبه چینییهبا لا یتیکامپوز یهچندلا یبرا

و  ارائه دادند یچلبه با سه و پنج پاتصال تک یمدل خود را برا یجها نتاآن

ر اتصالات با یعتوز یرو یکرنش برش-تنش یرخطیدر نظر گرفتن رفتار غ یرتاث

 را گزارش کردند. 

در  یهدرنظر گرفتن خمش ثانو یبرا یمختلف یتئور یهامدل ینهمچن

 یشافزا یفنر برا-[، بهبود مدل جرم16] پوزیتیلبه کامتک یچیاتصالات پ

اتصال  ی[، مدل سفت17] یتیکامپوز یچیبار اتصالات پ یعسرعت محاسبه توز

 یو لق باریشبا درنظر گرفتن پ یچهبار در اتصالات چندپ یعتوز یلتحل یبرا

تنش حول سوراخ با تداخل مناسب   یعتوز یمدلساز یبرا ی[، مدل تئور18]

بار و  یعتوز یتحساس یز[، آنال19] یتحت بار کشش یتیکامپوز یکیاتصال مکان

استحکام  یلتحل ی[ و مدل آمار20] یتیکامپوز یچاتصالات با چندپ ییجابجا

 [ ارائه شده است.21] یچهپدولبه تک یتیصال کامپوزات

 کییرفتار مکان یبررس یمناسب برا یپاسخ یبعدحل المان محدود سه اگرچه

از ف یزمان حل بالا، برا یلدلارائه دهد، اما به یتیکامپوز یکیاتصالات مکان

 یهاروش یگر. از طرف دیستن یاتصالات روش مناسب یمقدمات یطراح

دنظر م ینهگز ابه عنوان تنه توانندینم یادز یمال ینههز یلدلبه یزن یشیآزما

الا با سرعت ب یقدق یپاسخ طرفیککه از  یتئور یارائه مدل ینباشد. بنابرا

از  یگرد یاتصالات داشته باشد و از سو یمقدمات یفاز طراح یمناسب برا

ر با حاض یقحاضر است. در تحق یقبکاهد هدف تحق یزن یشیآزما هایینههز

(، افیو ال ین)رز یتیه کامپوزیلاسازنده تک یاجزا یکیاستفاده از خواص مکان

 یبو بار شروع آس یکیاتصال، رفتار مکان یهندس یو پارامترها چینییهلا

 .شودیم بینییشپ یتیکامپوز یکیاتصالات مکان

 

 تعریف مسئله   -2

لبه با اتصال تک یکیرفتار مکان ها،یشحاضر ابتدا با استفاده از آزما یقدر تحق

 یبکه به ترت𝑠[452/45−/90]  و 𝑠[45/0/45/90−] چینی یهلا

 یبرا یدجد ی. در ادامه مدلشودیم یبررس شود،یم یدهنام IIو  I هایچینییهلا

ارائه  ییتلبه کامپوزاتصالات تک یبو شروع آس یکیرفتار مکان بینییشپ

ه و لباتصالات تک یروش المان محدود برا هیبرپا یارهاییمع ن. تاکنوشودیم

 بینییشپ یبرا یتئور یارهاییمع ینارائه شده است. همچن یتیدولبه کامپوز

 است.  هیدارائه گرد یزن یتیدولبه کامپوز یکیاتصالات مکان یکیرفتار مکان

 یورتئ یاریحاضر تا به حال مع یسندگاناطلاعات نو یناما براساس بهتر

 یافتهوسعه نت یتیلبه کامپوزتک یکیاتصال مکان یبشروع آس بینییشپ یبرا

 انیک،یکرومکشده مابا استفاده از روابط شناخته یقتحق یندر ا یناست. بنابرا

ه ک شودیارائه م یحداکثر تنش، مدل یخراب یارو مع اییهلا یککلاس یتئور

را  یتیزولبه کامپاتصال تک یبشروع آس و یکیرفتار مکان بینییشپ ییتوانا

 اشاره کرد: یربه موارد ز توانیمدل م ینا یایداراست. از مزا

 لبه تک یکیاتصال مکان یبو شروع آس یکیرفتار مکان بینییشپ

 یبا استفاده از روابط تئور یتیکامپوز

 و  یافال یکسرحجم چینی،یهلا ییراتدرنظرگرفتن تغ ییتوانا

ر د یکرومکانیکاستفاده از روابط ما یلاتصال به دل یهندس یپارامترها

 یتیلبه کامپوزتک یکیاتصال مکان یکیمحاسبه رفتار مکان

 ف برخلا هایهچندلا یبرا یزوتروپیکاشبه چینییهمحدود نبودن به لا

 موجود یهامدل

 یتکامپوز یکرنش برش-تنش یرخطیدرنظر گرفتن رفتار غ 

 لبه تک کییدر اتصال مکان یهخمش ثانو یراتدرنظر گرفتن تاث

 یتیکامپوز

 یشگاهیآزما یجبا نتا یسهمدل در مقا بینییشپ یدقت بالا 

 استفاده از روابط  یلدلمدل به یحل مسئله و سادگ یسرعت بالا

 شده موجودشناخته

، شامل استحکام یافو ال ینرز یکیمدل ابتدا با استفاده از خواص مکان ینا در

شامل رفتار  یتیکامپوز یهلاتک یکیپواسون، خواص مکان یبمدول و ضر

[ 22] یسچم یکرومکانیکیبا استفاده از روابط ما یو استحکام یکالاست

 . شودیم بینییشپ
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[، 23] یتوسط تسا شدهئهارا ها،یهلا یککلاس یسپس با استفاده از تئور

 بینیشیدلخواه پ چینییهبا لا یتیکامپوز یهچندلا یکالاست یکیرفتار مکان

و  یشده توسط طاهرفنر اصلاح-ادامه با استفاده از مدل جرم . درشودیم

ر محاسبه شده و د یتیلبه کامپوزتک یکیاتصال مکان ی[، سفت14همکاران ]

 .شودیدرجه محاسبه م 0 یهلاتک یادامه سفت

درجه و با  0 یتیکامپوز یهلاتک یهندس یسپس، با استفاده از پارامترها 

گفتن  با درنظر یهلاتک ینتمرکز تنش ا یبضردرنظر گرفتن تمرکز تنش آن، 

 . شودی( محاسبه میهخمش ثانو یراتلبه )شامل تاثاتصال تک یتنش واقع یعتوز

لبه اتصال تک شتن یقدق یعمحاسبه تمرکز تنش لازم است توز یبرا

 ی[ برا24] یتاسم-منظور ابتدا از روابط ارائه شده توسط هارت ینمدل شود. بد

اتصال دولبه استفاده شده است. سپس با استفاده از روند ارائه شده توسط نلسون 

 . شودیلبه محاسبه ماتصال تک یتنش برا یع[ توز25]

. شودیم اسبهمح یزن یتیلبه کامپوزتمرکز تنش اتصال تک یبضمنا ضر

بدست آمده  یهااستحکام ینتمرکز تنش فوق و همچن یببا استفاده از ضر

شده صلاحاستحکام ا یکرومکانیک،با استفاده از روابط ما یتیکامپوز یهلاتک یبرا

 . شودیمحاسبه م یتیلبه کامپوزسازنده اتصال تک یتیکامپوز یهلاتک

قبل و استفاده از مدل  خشبخش و ب ینا یجدر انتها، با استفاده از نتا

لبه اتصال تک یببار شروع آس یتی،مواد کامپوز یحداکثر تنش برا یبتخر

 یمراحل اجرا یکطور شمات، به1شکل  ی. روندنماشودیمحاسبه م یتیکامپوز

 .دهدیمدل را نشان م ینا

 

 مطالعه آزمایشگاهی -3

و  یشالف نشان شده است. روند آزما-2هندسه اتصال مورد استفاده در شکل 

است. [ انجام گرفته 26] ASTM D 5961-10هندسه اتصال مطابق استاندارد 

 ،یدگیله یاز وقوع مد خراب یناناطم یبا درنظر گرفتن استاندارد فوق و برا

عرض نمونه  بت، نس3-1.5در بازه  هایهبه ضخامت چندلا یچنسبت قطر سوراخ پ

 4رابر ب یچو نسبت فاصله مرکز سوراخ تا لبه نمونه به قطر پ 6برابر  یچبه قطر پ

 𝑠[452/45−/90]  و 𝑠[45/0/45/90−]  هایچینییهاست. اتصال با لا

 یه( ساخته شده که ضخامت هر لاشوندیم یدهنام IIو  I چینییهلا یب)به ترت

 سوراخو فاصله مرکز  21، عرض نمونه، 3.5 یچاست. قطر پ متریلیم 0.2معادل 

 شود. یدرنظر گرفته م متریلیم 14از لبه نمونه 

 Interglass 92145 یشهش یاف)ال یاپوکس ین/رزیشهش یافها از جنس النمونه

ساخت  ی( است. برایرانشرکت مکرر، ا ML-506 یاپوکس ینآلمان و رز

سر . با توجه به کشودیاستفاده م یدست چینییهاز روش لا یتکامپوز یهانمونه

مورد استفاده  هاییچ. پشودیمحاسبه م ین، مقدار رز%42معادل  الیاف یحجم

 است. متریلیم 3.5فولاد با قطر از جنس  یزن یقتحق یندر ا

 لبه کامپوزیتیمدل پیش بینی شروع تخریب اتصال تک   -4

 یاف،لو ا ینرز یو استحکام یکالاست یکیمدل با استفاده از خواص مکان یندر ا

روع و بار ش سفتیاتصال،  چینییهو لا یهندس یو پارامترها یافال یکسرحجم

وجه به شکل . با تشودیم بینییشپ یتیلبه کامپوزتکمکانیکی اتصال  یبتخر

 .شودیت شرح داده مییا، مدل فوق شامل شش بخش است که در ادامه با جز1

 

 
 روابط مایکرومکانیک چمیس -4-1

معادلات  یت،مواد کامپوز ینهموجود در زم یکرومکانیکیاز معادلات ما یکی

معادلات با درنظر گرفتن اثرات حباب موجود در  ین[ است. ا22] یسچم

و  یسفت جهته شاملتک یهلا یکیرفتار مکان یبرا یپاسخ نسبتا مناسب یسماتر

 .دهندیارائه م یو برش یعرض ی،استحکام در جهات کشش طول

 شنهادیپ یلمطابق با ذ یاصلاح یبدرنظر گرفتن اثرات حباب ضرا یبرا چمیس

 [:22کرد ]

(1) �̅�𝑓 = (1 − 𝑘𝑣)𝑘𝑓  

(2) �̅�𝑚 = (1 − 𝑘𝑣)𝑘𝑚 

به ترتیب کسر حجمی الیاف، فاز زمینه و  𝑘𝑣 و 𝑘𝑓 ،𝑘𝑚که در روابط فوق، 

به ترتیب کسر حجمی الیاف و ماتریس با در نظر گرفتن  �̅�𝑚و  �̅�𝑓حباب است. 

اثرات حباب هستند. در ادامه روابط محاسبه مدول الاستیسیته در جهات 

مختلف، ضریب پواسون داخل صفحه و استحکام در جهات مختلف آورده 

 شود.می

(3) 𝐸𝑙11 = �̅�𝑓𝐸𝑓 + �̅�𝑚𝐸𝑚  

(4) 𝐸𝑙22 =
𝐸𝑚

1 − √�̅�𝑓(1 −
𝐸𝑚

𝐸𝑓22
)

 

(5) 𝐸𝑙33 = 𝐸𝑙22  

(6) 
𝐺𝑙12 =

𝐺𝑚

1 − √�̅�𝑓(1 −
𝐺𝑚

𝐺𝑓12
)

 

(7) 𝐺𝑙23 =
𝐺𝑚

1 − √�̅�𝑓(1 −
𝐺𝑚

𝐺𝑓23
)

 

(8) 𝐺𝑙13 = 𝐺𝑙12 

(9) 𝜗𝑙12 = 𝜗𝑚 + �̅�𝑓(𝜗𝑓12 − 𝜗𝑚) 

به ترتیب   𝜗𝑙12و   𝐸𝑙11 ،𝐸𝑙22 ،𝐸𝑙33 ،𝐺𝑙12 ،𝐺𝑙23 ،𝐺𝑙13که در روابط فوق 

و ضریب  13و  23، 12، مدول برشی در جهت 3و  2، 1مدول کششی در جهت

Fig. 1 Flowchart of the present model to predict the mechanical and 

damage behavior of composite bolted joints  
 تی یکامپوز یکیاتصال مکان یکیرفتار مکان بینییشمدل پ یروندنما 1شکل 
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، 𝐸𝑓 ،𝐸𝑚 ،𝐸𝑓22 ،𝐺𝑚 ،𝐺𝑓12 ،𝐺𝑓23لایه هستند. ای تکپواسون داخل صفحه

𝜗𝑚  و𝜗𝑓12  مدول کششی ماتریس، 1به ترتیب مدول کششی الیاف در جهت ،

مدول برشی ماتریس، مدول برشی الیاف در  ،2مدول کششی الیاف در جهت 

 و ضریب پواسون ماتریس و الیاف است.  23و  12جهت 

(10) 𝑆𝑙11𝑇 = 𝑆𝑓11𝑇(�̅�𝑓 + �̅�𝑚

𝐸𝑚

𝐸𝑓11

) 

(11) 𝑆𝑅11𝐶 = 𝑆𝑓11𝐶(�̅�𝑓 + �̅�𝑚

𝐸𝑚

𝐸𝑓11

) 

(12) 𝑆𝑙22𝑇 = {1 − (√𝑘𝑓 − 𝑘𝑓) (1 −
𝐸𝑚

𝐸𝑓22
)} 𝑆𝑚𝑇{1 −

√
4𝑘𝑣

𝜋(1−𝑘𝑓)
}  

(13) 𝑆𝑙12𝑆 = {1 − (√𝑘𝑓 − 𝑘𝑓) (1 −
𝐺𝑚

𝐺𝑓12
)} 𝑆𝑚𝑆{1 −

√
4𝑘𝑣

𝜋(1−𝑘𝑓)
}  

  SmSو   𝑆𝑓11𝑇 ،𝑆𝑓11𝐶 ،𝑆𝑚𝑇که در روابط فوق 
به ترتیب استحکام کشش 

  طولی الیاف، استحکام فشاری طولی الیاف، استحکام کششی ماتریس و

 استحکام برشی ماتریس است.

 

 فنر اصلاح شده-مدل جرم -4-2

 دولبه اتصالات بار توزیع بررسی برای[ 12] روزنفلد و تات توسط فنر-جرم مدل

 اتصالات برای را فوق مدل[ 25] همکاران و نلسون. شد ارائه ایزوتروپیک مواد

 فنر-جرم مدل[ 14] همکاران و طاهری. دادند گسترش کامپوزیتی مواد لبهتک

 اصلاح برشی کرنش-تنش غیرخطی رفتار گرفتن نظر در با را همکاران و نلسون

 . کردند

 یعرض طولی، کشش کرنشِ -تنش هایمنحنی از استفاده با حاضر تحقیق در

 خواص ای،لایه کلاسیک تئوری از استفاده با و کامپوزیت ایصفحه داخل برش و

. شودمی محاسبه y و x جهات در چندلایه سفتی و کامپوزیتی اتصال مکانیکی

 جزئیات، از نظرصرف با و هاکامپوزیت برای خطی الاستیک خواص فرض با

 کشش جهات در کامپوزیتی چندلایه ایصفحه داخل مدول برای زیر روابط

 [.23] شودمی ارائه عرضی کشش و طولی
 

 

(14) 𝐸1
0 =

1

𝑎11ℎ
 

(15) 𝐸2
0 =

1

𝑎22ℎ
 

 h و 2 و 1 جهات در چندلایه نرمی ترتیب به 22a و 11a فوق روابط در که

 شکل در که طورهمان خواص این از استفاده با سپس. است چندلایه ضخامت

 جاییجابه غیرخطی، فنر -جرم مدل کمک به توانمی است، شده داده نشان 2

. کرد بینیپیش را بارگذاری طی در اتصال رفتار و کرده محاسبه را پیچ هر

 شکرن-تنش غیرخطی رفتار تأثیر بررسی برای ساختاری مدلی هان و تسای

 هر برای کرنش و تنش میان رابطه[. 15] دادند ارائه کامپوزیت رفتار در برشی

 است ثابتی α ،(16) رابطه در. شود ارائه تواندمی( 17) و( 16) روابط مطابق لایه

/ شهشی کامپوزیت برای آن مقدار. آورد دستبه آزمایش انجام با را آن توانمی که

 .است  1.47e-(MPa) 7-3با  برابر اپوکسی

(16) 
{

휀𝑥

휀𝑦

휀𝑠

} = [−

1/𝐸𝑥 −𝜗𝑦/𝐸𝑦 0

𝜗𝑥/𝐸𝑥 1/𝐸𝑦 0

0 0 1/𝐺𝑥𝑦

] + 𝛼𝜎𝑠
2 {

0
0
𝜎𝑠

} 

 حاصل زیر رابطه مطابق غیرخطی لایهتک برای کرنش-تنش نموی رابطه

 :شودمی

 

(17) ∆{σ} = [𝑄]∆{ε} 

 :کندمی پیروی زیر رابطه از نمو هر در برشی مدول آن در که

(18) 
[𝑇𝐺]n+1 =

∂σs

∂εs

=
1

1

Gxy
+ 3Sssss[𝜎𝑠

2]𝑛
 

 شکل ینا در. است کامپوزیتی پیچهتک لبهتک اتصال یک از کلی نمایی 2 شکل

p ،گام d و پیچ قطر t یک پیچ هر برای مدل این در. است چندلایه ضخامت 

 فنرها از استفاده با ها سفتی و شود می تعریف افقی راستای در آزادی درجه

 ریتئو این در. است کامپوزیتی اتصال نیروی مدل این خروجی. شوند می مدل

 ثابت ضخامت دارای خود طول در سیستم از المان هر که است آن بر فرض

 زا یک هر شود،می مدل مجزا فنر یک توسط المان هر اینکه به توجه با. باشد

 .باشد گوناگون ابعاد با و متفاوت هایجنس از تواندمی هاآن

 

 

 

. است شده داده نشان BOLTK با مقاله این در پیچ هر با معادل سفتی

 استفاده مدل. اندشده داده نشان LAMK از استفاده با نیز هاچندلایه هایسفتی

 [:11] است استوار زیر فرضیات مبنای بر تحلیل این در شده

 هستند افقی راستای در آزادی درجه دارای هاجرم . 

 سفتی راستای محور فنر در تنها( پیچ معادل فنرهای شامل) فنرها تمام 

 .دارند

 نظرصرف کامپوزیتی هایچندلایه بین اصطکاک اثرات از تحلیل این در 

 .شودمی

Fig. 2  a) Schematic of the single-lap single-bolt composite joint, b) 

Corresponding sring-mass model  
 شدهاصلاح فنر-جرم مدل( ب پیچ، یک با لبهتک اتصال از نمایی( الف 2شکل 

 معادل

(a) 

(b) 
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 ی،استاتیک شبه حالت گرفتن نظر در و جرم هر برای تعادل معادلات نوشتن با

 هر جابجایی میزان توانمی که شودمی استخراج اتصال هر برای( 19) رابطه

 . کرد محاسبه سفتی ماتریس و وارده نیروی بودن معلوم با را پیچ

(19)    K X F     

 .است شده بیان قسمت هر سفتی محاسبه جهت شده استفاده روابط ادامه در

 
 محاسبه سفتی فنرها -4-3

 توانمی چندلایه، از قطعه هر طول و الاستیسیته مدول مقطع، سطح دانستن با

 .کرد محاسبه را آن سفتی

(20) 𝐾𝐿𝐴𝑀𝑖_𝑗 = (
𝐸𝑖𝑗𝑤𝑡

𝑝 − 𝑑
)

𝐿𝐴𝑀𝑖_𝑗

 

 بارگذاری جهت در الاستیسیته مدول دهندهنشان ijE ،(20) رابطه در

 به t و w شود،می محاسبه( 15) و( 14) روابط از استفاده با که است چندلایه

 و شده تعریف الف 2 شکل مطابق p هستند، چندلایه ضخامت و عرض ترتیب

d است، آن قطر i و j ریکدیگ به چندلایه این توسط که اند مادی نقطه دو نیز 

 [:25] شودمی مدل( 21) رابطه با دولبه اتصالات در پیچ سفتی. اند شده متصل

(21) 
1

𝐾𝐵𝑂𝐿𝑇

=
2𝛿

𝑃
= 𝐶𝑏𝑠 + 𝐶𝑏𝑏 + 𝐶𝑏𝑏𝑟 + 𝐶𝑝𝑏𝑟 

 از عبارتند دیگر ثوابت و دولبه برش در بار P پیچ، جابجایی 𝛿  آن در که

bsC پیچ، برشی تغییرشکل برای bbC پیچ، خمش از ناشی شکل تغییر برای 

bbrC و پیچ در لهیدگی اثر از ناشی تغییرشکل برای pbrC ناشی تغییرشکل برای 

[ 12] روزنفلد و تات توسط( 21) رابطه ضرایب. است چندلایه روی اثرلهیدگی از

 . است شده ارائه

 

(22) 

1

𝐾𝐵𝑂𝐿𝑇

=
2𝑡𝐿𝐴𝑀2 + 𝑡𝐿𝐴𝑀1

3𝐺𝐵𝑂𝐿𝑇𝐴𝐵𝑂𝐿𝑇

+
8𝑡𝐿𝐴𝑀2

3 + 16𝑡𝐿𝐴𝑀2
2 𝑡𝐿𝐴𝑀1

192𝐸𝐵𝑂𝐿𝑇𝐼𝐵𝑂𝐿𝑇

  

+
86𝑡𝐿𝐴𝑀2𝑡𝐿𝐴𝑀1

2 + 𝑡𝐿𝐴𝑀1
3

192𝐸𝐵𝑂𝐿𝑇𝐼𝐵𝑂𝐿𝑇

+
2𝑡𝐿𝐴𝑀2 + 𝑡𝐿𝐴𝑀1

𝑡𝐿𝐴𝑀2𝑡𝐿𝐴𝑀1𝐸𝑏𝑏𝑟

 

+
1

𝑡𝐿𝐴𝑀2(√𝐸11𝐸22)
𝐿𝐴𝑀2

+
1

𝑡𝐿𝐴𝑀1(√𝐸11𝐸22)
𝐿𝐴𝑀1

 

 

 برای را رابطه این تا کرد سعی( 22) رابطه در βضریب  اعمال با نلسون

 در پیچ سفتی بیان برای او توسط( 23) رابطه. دهد گسترش لبه تک اتصالات

 [:25] است شده بیان لبهتک اتصال

 

(23) 

1

𝐾𝐵𝑂𝐿𝑇

=
2(𝑡𝐿𝐴𝑀2 + 𝑡𝐿𝐴𝑀1)

3𝐺𝐵𝑂𝐿𝑇𝐴𝐵𝑂𝐿𝑇

+ [
2(𝑡𝐿𝐴𝑀2 + 𝑡𝐿𝐴𝑀1)

𝑡𝐿𝐴𝑀2𝑡𝐿𝐴𝑀1𝐸𝐵𝑂𝐿𝑇

+ 

+
1

𝑡𝐿𝐴𝑀2(√𝐸11𝐸22)
𝐿𝐴𝑀2

+
1

𝑡𝐿𝐴𝑀1(√𝐸11𝐸22)
𝐿𝐴𝑀1

]

× [1 + 3𝛽] 

 

 دوم ممان و مقطع سطح مساحت I و A برشی، مدول G ،(23) رابطه در

 به را چندلایه مدول نیز 22E و 11E. دهندمی نشان را مقطع سطح اینرسی

 نیز  β ضریب. دهندمی نشان بارگذاری بر عمود و بارگذاری جهت در ترتیب

 است، یچپ در لهیدگی تنش العملعکس که پیچ بر اعمالی خمشی گشتاور کسر

 مقدار تا ساده برش تحت هایپین برای 1 مقدار از ضریب. دهدمی نمایش را

 هب بعد هایبخش در ارتباط این در. است متغیر دارخزینه هایبست برای 0.5

 .شودمی بحث تفصیل

 زمجا ایمحدوده در تواندمی مهره-پیچ لقی ساخت، هایتلرانس به توجه با

 است بار افزایش در تأخیر یک اتصال، بارگذاری در لقی اصلی تأثیر. کند تغییر

 در چپی ابتدا در اگر. شود برقرار چندلایه و پیچ بین کامل تماس کهوقتی تا

 یجایجابه باشند، تراز باهم دوصفحه و باشد داشته قرار( سوراخ) اتصال مرکز

 لقی جااین در که شود توجه. است لقی مقدار با برابر بارگذاری آغاز از پیش پیچ

 مدل رب لقی اعمال برای. شودمی تعریف پیچ ساقه و سوراخ بین فاصله عنوانبه

 ربضحاصل با برابر نیرو لقی، شدن صفر از پس که شودمی فرض فنر و جرم

 اردو برای. است لقی منهای صفحات جاییجابه نسبی اختلاف در پیچ سفتی

 خواهد( 24) رابطه صورتبه F ماتریس فنر، و جرم مدل روابط در لقی کردن

 . بود

(24) 
[

−𝐾𝐿𝑎𝑚1 − 𝐾𝐵𝑜𝑙𝑡 𝐾𝐵𝑜𝑙𝑡 0
𝐾𝐵𝑜𝑙𝑡 −𝐾𝐿𝑎𝑚2 − 𝐾𝐵𝑜𝑙𝑡 𝐾𝐿𝑎𝑚2

0 −𝐾𝐿𝑎𝑚2 𝐾𝐿𝑎𝑚2

] {

𝑥1

𝑥2

𝑥3

}

= [
−𝐾𝐵𝑜𝑙𝑡𝐶
𝐾𝐵𝑜𝑙𝑡𝐶

𝑃

] 

 هک است ذکر به لازم است، لقی حضور در خارجی بار بردار بیانگر( 24) رابطه

 C ،(24) رابطه در. بود خواهد تغییر بدون لقی وجود صورت در سفتی ماتریس

 .است پیچ لقی میزان دهندهنشان

 
 سفتی اصلاح شده تک لایه ها -4-4

 اما .شودمی محاسبه ایلایه کلاسیک تئوری از استفاده با هاچندلایه سفتی

 ار تنش تمرکز دارای چندلایه مکانیکی خواص محاسبه توانایی فوق تئوری

 و(( 27) رابطه از) لبهتک اتصال سفتی از استفاده با منظور این برای. ندارد

 معادل سفتی توانمی ،((15) و( 14) روابط از) تنش تمرکز بدون چندلایه سفتی

 اتصال یسفت محاسبه. کرد محاسبه را لبهتک اتصال سازنده کامپوزیتی لایهتک

 : است زیر روند اساس بر کامپوزیتی لبهتک

 لبهتک اتصال کلی جابجایی ASTM D 5961 [26] استاندارد مطابق

 هیدگیل کرنش محاسبه برای بنابراین. است سوراخ تغییرطول دوبرابر تقریبا

 :شودمی استفاده( 25) رابطه از متوسط

(25) 휀𝑖
𝑏𝑟 =

(𝛿1𝑖 + 𝛿2𝑖)/2

𝐾 × 𝐷
 

휀𝑖 آن در که
𝑏𝑟، لهیدگی، کرنش 𝛿1𝑖 و 𝛿2𝑖 صفحه دو در نقطه دو جابجایی 

 قطر D و لبهتک اتصال در 2 برابر K و سوراخ، نزدیکی در هم پشت به پشت

 . است سوراخ

 :شودمی استفاده زیر رابطه از لهیدگی تنش محاسبه برای

(26) 𝜎𝑖
𝑏𝑟 =

𝑃𝑖

𝐾′ × 𝐷 × ℎ
 

𝜎𝑖 آن در که
𝑏𝑟 نقطه، هر در لهیدگی تنش 𝑃𝑖 نقطه در بار i، D سوراخ قطر 

. است یک برابر لبهتک اتصال برای نیز′𝐾 مقدار. است نمونه ضخامت h و

 :کرد استفاده توانمی زیر رابطه از وتری سفتی محاسبه برای بنابراین

(27) 𝜎𝑏𝑟

휀𝑏𝑟
=

2

ℎ

𝑃

𝛿
 

 لایهتک معادل سفتی توانمی( 26) و( 25) روابط و رابطه این از استفاده با

 محاسبه زیر رابطه مطابق را برشی و عرضی کشش طولی، کشش جهات در

 :کرد

(28) 𝐸𝑖𝑖)𝑈𝐷 𝑝𝑙𝑦 = 𝐸𝑖𝑖
0)𝑈𝐷 𝑝𝑙𝑦 ×

𝐸𝑖𝑖)𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒−𝑙𝑎𝑝 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝐸𝑖𝑖
0)𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒

 

𝐸𝑖𝑖 آن، در که
0)𝑈𝐷 𝑝𝑙𝑦  تنش، تمرکز بدون لایهتک سفتی 

𝐸𝑖𝑖)𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒−𝑙𝑎𝑝 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡  و( 27) رابطه از حاصل سفتی 𝐸𝑖𝑖
0)𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒  سفتی 

 کشش جهات در سفتی برای فوق رابطه از. است تنش تمرکز بدون چندلایه

 عادلم سفتی هاسفتی این که شودمی استفاده برشی و عرضی کشش طولی،
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 بخش این جنتای از استفاده با. شودمی نامیده کامپوزیتی لبهتک مکانیکی اتصال

 مواد در تنش حداکثر مدل از استفاده با خرابی تحلیل کد ورودی عنوانبه

 .است محاسبه قابل کامپوزیتی لبهتک اتصال تخریب بار کامپوزیتی،

 
 کامپوزیتی لایهتک تنش تمرکز ضریب-4-5

 ریبض کامپوزیتی اتصال آسیب شروع بار بینیپیش برای و قسمت این در

 برای[ 24] اسمیت-هارت. شودمی محاسبه کامپوزیتی لایهتک تنش تمرکز

 انتهایی لبه از e فاصله با مرکزی سوراخ با محدود پهنای با بار تحت سوراخ

 ادهد ارائه را زیر رابطه است، ترکوچک چندلایه عرض از فاصله این که چندلایه،

 :است

 

(29) 𝐾𝑡𝑒 =
𝑤

𝑑
+

𝑑

𝑤
+ 0.5 (1 −

𝑑

𝑤
) (

𝑤

𝑒
− 1) 

 

 عرض ترتیب به e و w، d دولبه، اتصال تنش تمرکز ضریب teK آن، در که

 . است چندلایه لبه از سوراخ فاصله و سوراخ قطر چندلایه،

 روندی از لبه،تک اتصال به دولبه اتصال در تنش تمرکز ضریب تبدیل برای

 . شودمی استفاده است، شده ارائه[ 25] همکاران و نلسون توسط که

کل  جابجایی نسبت ،[25]نتایج تحقیق نلسون و همکاران  شکل مطابق

1)برابر  ،(دولبه اتصال) مبنا جابجایی به اتصال تک لبه + 3𝛽) حل با. است 

 بار تحت 2-4 بخش در شدهارائه روابط از استفاده با دولبه و لبهتک اتصال

 شودیم حاصل لبهتک به دولبه اتصال اصلاحی ضریب نتایج، مقایسه و مشخص

 تنش تمرکز ضریب ،(29) رابطه از حاصل تنش تمرکز ضریب در آن ضرب با که

 . شودمی حاصل کامپوزیتی لبهتک اتصال لایهتک

 
 (تنش حداکثر معیار) کامپوزیتی هایچندلایه تخریب معیار-4-6

 نیبیپیش برای چه کامپوزیتی مواد با ارتباط در ایزوتروپیک، مواد برخلاف

 سفتی تعیین برای. بود نخواهد کافی ثابت یک سفتی چه و استحکام

 کامپوزیت استحکامی خواص برای و مادی ثابت چهار کامپوزیتی هایچندلایه

 شکش استحکام مواد از دسته این در. است نیاز مادی ثابت شش به جهتهتک

 اینبنابر. باشد تواندمی ایصفحه داخل برش و عرضی کشش برابر 20 تا طولی

 اعمالی، تنش هرنوع تحت  و داد تشخص را بحرانی جهات اول نگاه در تواننمی

 . شود بررسی جهات تمام در کامپوزیت تخریب باید

 .است جهتهتک کامپوزیت تخریب تئوری به نیاز کامپوزیتی مواد در

 زا یکی. است هالایهتک این به وابسته کامپوزیتی هایچندلایه استحکام

 هایلایهتک تخریب معیارهای پرکاربردترین حال عین در و ترینساده

 و اردد بالایی سرعت تخریب معیار این. است تنش حداکثر معیار کامپوزیتی

. اردد محتاطانه نتایجی معمولا و داراست نیز را شکست مود تشخیص قابلیت

 از اتجه از یکی در تنش که که افتدمی اتفاق زمانی تخریب تئوری، این طبق

 :است زیر فرم دارای تنش حداکثر تئوری. شود تربیش جهت آن در استحکام

(30) |𝜎𝑥| ≤ 𝑋 𝑜𝑟 𝑋′
 

(31) |𝜎𝑦| ≤ 𝑌 𝑜𝑟 𝑌′
 

(32) |𝜎𝑠| ≤ 𝑆 

 لاسیکک تئوری از استفاده با کامپوزیتی، هایچندلایه خرابی تعیین برای

 داکثرح تئوری از استفاده با سپس شده، محاسبه لایه هر در تنش توزیع ایلایه

 حاسبهم شود،می شناخته لایه اولین خرابی عنوان با که لایهتک آن خرابی تنش

 . گرددمی

 درجه 0 لایهتک تخریب بار محاسبه برای تنش حداکثر تئوری از مدل این در

. شودمی استفاده( لبهتک اتصال هندسی هاینسبت با دقیقا) تنش تمرکز با

 اتصال غیرخطی رفتار درجه، 0 لایهتک در آسیب اولین وقوع با شودمی فرض

. افتدمی اتفاق اتصال نهایی خرابی بار، حداکثر به رسیدن از پس و شده شروع

 خواص است لازم لایه، اولین تخریب همان یا تخریب شروع بار محاسبه برای

 بلق بخش خروجی این که شود داده مدل به ورودی عنوانبه لایهتک الاستیک

 نگرفت درنظر با نیز لایهتک نهایی استحکام است لازم همچنین. است مدل

 .شود داده مدل به ورودی عنوانبه تنش تمرکز

 
 نتایج ارائه و مدل آزماییراستی   -5

 ارائه زیتیکامپو لبهتک مکانیکی اتصال آزمایشگاهی نتایج ابتدا قسمت، این در

 دهش ارائه اتصال تخریب بار بینیپیش در تئوری مدل نتایج سپس. شودمی

 عرض و ضخامت مانند هندسی پارامترهای و الیاف کسرحجمی تغییر اثر. است

 بررسی II و I هایچینیلایه با لبهتک اتصال آسیب شروع بار روی لبهتک اتصال

 از استفاده دلیلبه حباب حجمی کسر و  %42 الیاف حجمی کسر. شودمی

 .است %5 دستی، ساخت روش

 
 آزمایشگاهی نتایج ارائه -5-1

 دستگاه وسیلهبه ،II و I هایچینیلایه با کامپوزیتی لبهتک مکانیکی اتصال

 بهش بارگذاری سرعت. گرفت قرار کششی بارگذاری تحت سنتام تن 15 کشش

. بود یکسان هاآزمایش تمامی برای میلی متر بر دقیقه و 2 نرخ با استاتیک

 جابجایی نتایج و شده طراحی سفت شده با دست پیچهتک نوع از اتصال

 مامیت همچنین. شد گیریاندازه دستگاه از بار مقدار و اکستنسومتر وسیلهبه

 مطابق هاچندلایه از هریک برای همچنین. بودند سرتخت نوع از هاپیچ

 دستگاه 3 شکل. شد آزمایش نمونه پنج ،ASTM D 5961-10 [26] استاندارد

 .دهدمی را نشان آزمایش

 قابل طوربه I چینیلایه با اتصال سفتی شودمی مشاهده که طورهمان

 تخریب بار ترتیب همین به. است II چینیلایه با اتصال از تربیش ایملاحظه

 تمامی خرابی مود. است II چینیلایه از تربیش I چینیلایه برای نیز لایه اولین

 . است بوده لهیدگی نوع از نیز هاینمونه

 
 اتصال سفتی روی برشی کرنش-تنش غیرخطی رفتار اثر بررسی -5-2

 سفتی ویر برشی کرنش-تنش غیرخطی رفتار نظرگرفتن در تاثیر بررسی برای

 جابجایی-ارب منحنی کیلونیوتن، یک ثابت بار تحت کامپوزیتی، لبهتک اتصال

 مدل نتایج مقایسه از. است شده رسم II و I هایچینیلایه برای لبهتک اتصال

 هایمنحنی بین اختلاف حداکثر که شودمی مشاهده آزمایشگاهی نتایج با

 %5 از بیش Iچندلایه  برای افتد،می اتفاق حداکثر بار در که غیرخطی و خطی

 درجه افزایش 45 هایلایه و یافته کاهش درجه 0های لایه تعداد هرچه. است

 این در II چینیلایه برای کهطوریبه یافته، افزایش اختلاف این کند، پیدا

 در غیرخطی و خطی مدل برای %13 حدود در اختلاف حداکثر تحقیق

 شکل در. ودشمی مشاهده کامپوزیتی لبهتک مکانیکی اتصال سفتی بینیپیش

 با غیرخطی فنر-جرم مدل و[ 11] خطی فنر-جرم هایمدل بین ایمقایسه 5

 .است شده ارایه آزمایشگاهی نتایج
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آسیب و بخشی از رفتار  شروع و الاستیک رفتار از شماتیک نتایج

 است.شده آورده 4 شکل در II و I چینیلایه دو برای غیرالاستیک
 

 

 

  

 
Fig. 5 Effect of nonlinear shear stress-strain behavior on the stiffness 

of a single-lap composite joint with a) layup I and b) layup II. 
 لبهتک یمکانیک اتصال سفتی روی برشی کرنش-تنش غیرخطی رفتار تاثیر 5شکل 

 II چینیو ب( لایه I چینیلایه با الف( کامپوزیتی

 غیرخطی رفتار گرفتن نظر در با شودمی مشاهده 5شکل  در که طورهمان

 اییجابج مشخص، نیروی سطح در جابجایی-نیرو منحنی برشی، کرنش-تنش

 فاوتمت جابجایی تفاوت درصد چینیلایه به بسته که داشت خواهد تریبیش

 غیرخطی و خطی مدل اختلاف I چینیلایه برای a.5مطابق شکل . بود خواهد

 .است %12.88 اختلاف این II چینیلایه برای b.5مطابق شکل  و 5.79%
 

 مدل نتایج ارائه -5-3

 Interglass شیشه الیاف و ML-506 [27] اپوکسی رزین مکانیکی خواص

 الیاف  کسرحجمی با الیاف و رزین. است شده آورده 1 جدول در آلمان 92145

 یدست روش به کامپوزیت ساخت همچنین. اندشده ترکیب یکدیگر با 0.42

 .است گرفته انجام

 لمدو شامل کامپوزیتی لایهتک مکانیکی خواص 9 تا 1 روابط از استفاده با

 ضریب همچنین و برشی مدول و عرضی کشش درجهت مدول طولی، کشش

 تا 10روابط  از استفاده با سپس. شودمی محاسبه کامپوزیتی لایهتک پواسون

 یعرض کشش استحکام و طولی کشش جهت در فشاری و کشش استحکام ،13

 ئوریت روابط از استفاده با ادامه در. شودمی محاسبه کامپوزیتی لایهتک برشی و

 کامپوزیتی محاسبه هایچندلایه سفتی( 15 و 14 روابط) ایلایه کلاسیک

 بار محاسبه شامل مدل دیگر هایبخش در قسمت این خروجی از. شودمی

 نرف-جرم مدل و اتصال آسیب شروع بار دیگر عبارت به یا لایه اولین تخریب

 بار و مکانیکی رفتار ،1 شکل روندنمای اجرای با. شودمی استفاده شدهاصلاح

 نتایج با مقایسه در مطلوب دقتی با کامپوزیتی لبهتک اتصال تخریب شروع

 .است شده ارایه 2 جدول در مدل نهایی نتایج. شودمی بینیپیش آزمایشگاهی

 با شدهارائه جدید مدل شود،می مشاهده 2 جدول نتایج از که طورهمان

 اب کامپوزیتی لبهتک مکانیکی اتصال آسیب شروع بار مطلوب، دقتی

 آن خطای حداکثر کهطوریبه کند؛می بینیپیش را مختلف هایچینیلایه

 حدود رد و ترکم ایزوتروپیکشبه چینیلایه برای خطا مقدار البته. است 3.91%

 ریقط از آمده بدست بار مقدار که است این دیگر توجه قابل نکته. است 2.17%

 .است آزمایش از حاصل مقدار از بیشتر II و I چینیلایه هردو برای مدلسازی

 
 پارامتریک مطالعه -5-4

 صالات مکانیکی رفتار روی مدل پارامترهای برخی تغییر تاثیر قسمت این در

 بلق هایبخش در که طورهمان. شودمی بررسی کامپوزیتی لبهتک مکانیکی

 در را بهلتک مکانیکی اتصال مکانیکی رفتار است قادر مدل این شد، ذکر نیز

 پارامترهای و الیاف حجمی کسر متفاوت مقادیر در و متفاوت هایچینیلایه

 بار روی الیاف کسرحجمی تغییر اثر ادامه در. کند بینیپیش اتصال هندسی

 مدل با شده بینیپیش ،II و I هایچینیلایه برای اتصال غیرخطی رفتار شروع

 .شودمی داده نشان حاضر، تحقیق

/45/0/45−] چینیلایه برای شودمی مشاهده 6 شکل از که طورهمان

90]𝑠  چینیلایه همان یا I، و 0.42 به 0.32 از الیاف حجمی کسر افزایش با  

 کسرحجمی تغییرات با خطی تقریبا صورتبه لایه اولین تخریب بار ،0.52

 (الیاف و رزین) کامپوزیت سازنده اجزای مکانیکی خواص 1جدول 
Table 1 Mechanical properties of composite constituents (resin and 

fiber) 

 
مدول الاستیسیته 

 )گیگاپاسکال(

مدول برشی 

 )گیگاپاسکال(

ضریب 

 پواسون

استحکام کششی 

 )مگاپاسکال(

 55 0.35 0.82 2.42 رزین

 2000 0.21 30 73 الیاف 

Fig. 3 Santam tensile testing machine  
 سنتام کشش آزمایش دستگاه 3شکل 

Fig. 4 The load-displacement curves of single-lap composite joints 
with layups I and II  

 برای کامپوزیتی لبهتک مکانیکی اتصال جابجایی-بار منحنی 4شکل 

 II و I هایچینیلایه

(b) 

(a) 
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 کامپوزیتی لبهتک اتصال آسیب شروع بار بینیپیش 2جدول 
Table 2 Prediction of damage initiation load of SLJ 

 
 نیرو )نیوتن(

 آزمایش

 نیرو )نیوتن(

 مدل حاضر

 خطا

 )درصد( 

 I 1150 1174.98 2.17لایه چینی 

 II 986 1024.56 3.91لایه چینی 
 

. رسدمی نیوتن 1442.1 به نیوتن 927.3 مقدار از و کندمی تغییر الیاف

 نیز ،II چینیلایه یا 𝑠[452/45−/90]چینیلایه برای رفتاری چنین مشابه

 I نیچیلایه برای اتصال لایه اولین تخریب بار انتظار، مطابق. شودمی مشاهده

 مدل روند تکرار با. است II چینیلایه از بیشتر مختلف حجمی کسرهای در

 زنی الیاف بیشتر حجمی کسرهای ازای به را لایه اولین تخریب بار توانمی

 مکانیکی رفتار است قادر مدل این شودمی مشاهده که گونههمان. آورد دستبه

 متفاوت هایچینیلایه و الیاف کسرحجمی در را لبهتک مکانیکی اتصال

 به مپوزیتیکا لبهتک مکانیکی اتصال رفتار وابستگی ادامه در. کند بینیپیش

 .شودمی بررسی آن ضخامت و اتصال عرض مانند اتصال هندسی پارامترهای

 لاتصا لایه اولین تخریب بار روی اتصال عرض تغییر تاثیر ،7 شکل در

 با .شودمی داده نشان II و I هایچینیلایه برای کامپوزیتی لبهتک مکانیکی

 اولین تخریب بار( است پیچ قطر d)که  8dتا  4d بازه در اتصال عرض تغییر

 رایب رفتاری چنین. کندمی تغییر اتصال عرض با خطی صورتبه اتصال لایه

 بار( 4d) متریمیلی 14 اتصال عرض با. است صادق II و I چینیلایه هردو

 نیوتن 683.3 و نیوتن 783.3 ترتیببه II و I چینیلایه برای لایه اولین تخریب

 با برابر ترتیببه نیز( 8d) مترمیلی 28 اتصال عرض برای فوق مقادیر. است

 .است نیوتن 1366.9 و نیوتن 1566.8

 عرض در( d/t=1.5-3 بازه) 2.33 تا 1.17 بازه در اتصال ضخامت تغییر با

 صالات عرض با خطی صورتبه اتصال لایه اولین تخریب بار متر،میلی 21 ثابت

. است صادق II و I چینیلایه هردو برای رفتاری چنین. (8کند )شکل می تغییر

 برای لایه اولین تخریب بار( d/t=1.5) متریمیلی 1.17 اتصال ضخامت با

 برای فوق مقادیر. است نیوتن 749.6 و نیوتن 859.2 ترتیببه II و I چینیلایه

 و نیوتن 1711.5 با برابر ترتیببه نیز( d/t=3) مترمیلی 2.33 اتصال ضخامت

 .است نیوتن 1492.9

 

 

 زا تابعی لایه اولین تخریب بار هایمنحنی به خطی ایرابطه برازش با 

 II و I هایچینیلایه برای اتصال ضخامت و اتصال عرض الیاف، کسرحجمی

 آورد دست به نیز t و fV، w  دیگر مقادیر برای را لایه اولین تخریب بار توانمی

 در فوق برازش رابطه. است شده آورده 3 جدول در آن محاسبات نتیجه که

 . شودمی آورده ادامه

(33) 𝑀 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

 هایمنحنی شیب نسبت شودمی مشاهده ،3 جدول نتایج در دقت با

 II و I هایچینیلایه برای الیاف کسرحجمی از لایه اولین تخریب بار تابعیت

 از یهلا اولین تخریب بار تابعیت هایمنحنی برای نسبتی چنین. است 1.192

 .است 1.146 برابر ضخامت و عرض شامل اتصال هندسی پارامترهای

 

 عرض الیاف، کسرحجمی از تابعی لایه اولین تخریب بار منحنی برازش 3جدول 

 (33 رابطه) II و I هایچینیلایه برای اتصال ضخامت و اتصال
Table 3 Curve fitting for the relation between the damage initiation 
load and the fiber volume fraction (Vf), joint width (w) and joint 

thickness (t) of the joint with layups I and II (Eq. 33) 
 

 
 
b 

 
a 

 
b 

 
a 

 
b 

 
a 

 I 100.5 2573 -0.18 55.96 -0.56 734.7لایه چینی 

 II 130.8 2159 -0.57 48.83 -0.03 640.7لایه چینی 

 
 

 

 
Fig. 6 Effect of fiber volume fraction on the damage initiation 
load of single-lap composite joint with layups I and II. 

 لایه اولین تخریب بار روی الیاف حجمی کسر تغییر تاثیر 6شکل 

 II و I هایچینیلایه

 
Fig. 7 Effect of the joint width on the damage initiation load of 

single-lap composite joint with layups I and II. 
 II و I هایچینیلایه لایه اولین تخریب بار روی اتصال عرض تغییر تاثیر 7شکل 

 

Fig. 8 Effect of the joint thickness on the damage initiation load of 

single-lap composite joint with layups I and II. 
 و I هایچینیلایه لایه اولین تخریب بار روی اتصال ضخامت تغییر تاثیر 8شکل 

II 
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 گیرینتیجه   -6

 سرعت بر علاوه که تئوری هایروش است لازم اتصالات مقدماتی طراحی برای

 مدلی ر،حاض تحقیق در. شوند داده گسترش باشند داشته نیز مناسبی دقت بالا،

 کانیکیم رفتار بینیپیش توانایی که شد ارائه مایکرومکانیک پایه بر تئوری

 پارامترهای و الیاف کسرحجمی چینی،لایه با را کامپوزیتی لبهتک اتصال

 خواص مایکرومکانیک، روابط از استفاده با مدل این. داراست متفاوت هندسی

 غیرخطی فنر-جرم مدل از استفاده با و کرده محاسبه را کامپوزیتی لایهتک

 مفهوم زا استفاده با حاضر، مدل در. کندمی بینیپیش را لبهتک اتصال سفتی

 شروع بار و تنش، سفتی تمرکز ضریب از استفاده و تنش حداکثر تخریب تئوری

 مدل ایمزای از. شودمی بینیپیش کامپوزیتی لبهتک مکانیکی اتصال آسیب

 مناسب، دقتی با کامپوزیتی لبهتک اتصال رفتار بینیپیش به توانمی حاضز

 قادیرم متفاوت، هایچینیبا لایه اتصال مکانیکی رفتار بینیپیش توانایی

 به نبودن محدود اتصال، هندسی پارامترهای و الیاف کسرحجمی متفاوت

 و مدل در ثانویه خمش تاثیرات گرفتن درنظر ایزوتروپیک،شبه چینیلایه

 رنشک-تنش غیرخطی رفتار تاثیر گرفتن نظر در و مسئله حل در بالا سرعت

 این رد شدهانجام آزمایشگاهی نتایج و مدل نتایج مقایسه با. کرد اشاره برشی

 لبهتک اتصال آسیب شروع بار برای درصدی 3.91 خطای حداکثر تحقیق،

یچینیلایه با کامپوزیتی  𝑠[452/45−/90] و  𝑠[45/0/45/90−]ها

 .شودمی مشاهده
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